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(57)摘要

本发明提供一种内嵌式触控液晶显示装置，

包括一TFT基板、与所述TFT基相对设置的CF基

板，以及设置在所述CF基板和所述TFT基板之间

的多个支撑柱，每一支撑柱自所述CF基板表面向

所述TFT基板延伸；其中，所述内嵌式触控液晶显

示装置还包括设置在所述TFT基板上的一图案化

的金属层，每一所述支撑柱分别延伸至所述TFT

基板或分别延伸至所述金属层，以支撑所述TFT

基板及CF基板。本发明的优点在于，所有的支撑

柱(PS)均有支撑，并没有空悬的支撑柱，避免液

晶层厚度不均，进而避免由于液晶层厚度不均导

致的显示问题。
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1.一种内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，包括一TFT基板、与所述TFT基相对设置

的CF基板，以及设置在所述CF基板和所述TFT基板之间的多个支撑柱，每一支撑柱自所述CF

基板表面向所述TFT基板延伸；

其中，所述内嵌式触控液晶显示装置还包括设置在所述TFT基板上的一图案化的金属

层，每一所述支撑柱分别延伸至所述TFT基板或分别延伸至所述金属层，以支撑所述TFT基

板及CF基板。

2.根据权利要求1所述的内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，在所述CF基板朝向所

述TFT基板的表面还设置有黑色矩阵，每一支撑柱设置在所述黑色矩阵表面。

3.根据权利要求1所述的内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，当每一所述支撑柱分

别延伸至所述金属层时，所述金属层包括与所述支撑柱接触的表面及未与所述支撑柱接触

的表面。

4.根据权利要求1所述的内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，当每一所述支撑柱分

别延伸至所述金属层时，每一所述支撑柱的高度与金属层的厚度之和与液晶层的厚度相

等。

5.根据权利要求1所述的内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，当每一所述支撑柱分

别延伸至所述TFT基板时，每一所述支撑柱的高度与液晶层的厚度相等。

6.根据权利要求1所述的内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，当每一所述支撑柱分

别延伸至所述TFT基板时，所述金属层设置在相邻的支撑柱之间。

7.根据权利要求1所述的内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，所述内嵌式触控液晶

显示装置还包括背光模组，及设置在所述背光模组上的下偏光片，所述TFT基板设置在所述

下偏光片上。

8.根据权利要求1所述的内嵌式触控液晶显示装置，其特征在于，所述内嵌式触控液晶

显示装置还包括设置在所述CF基板上的屏蔽层、设置在所述屏蔽层上的上偏光片及设置在

所述上偏光片上的盖板。
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内嵌式触控液晶显示装置

技术领域

[0001] 本发明涉及液晶显示领域，尤其涉及一种内嵌式触控液晶显示装置。

背景技术

[0002] 液晶屏幕的液晶层厚度有十分严格的要求，液晶层厚薄不均会引起严重的显示问

题，如暗纹、圆晕等。而液晶层的厚度由支撑柱层(Main  PS)决定，支撑柱层类似于支撑柱，

支撑在TFT基板和CF基板之间，保证两层基板之间有一定间隙能够填充液晶。一般情况下，

支撑柱层是以固定密度均匀分布在TFT基板和CF基板之间，以保证两层基板之间的间隙差

异足够小，从而填充的液晶层的厚度差异才能足够小。

[0003] 参见图1所示，传统液晶显示装置的支撑柱层的设计是，支撑柱10隐藏在黑色矩阵

(BM)11下面，形成均匀的支撑柱10支撑CF基板12和TFT基板13，在CF基板12和TFT基板13之

间形成间隙，此间隙填充液晶形成液晶层14。

[0004] 而对于内嵌式触控液晶显示装置，其TFT基板上会多制作一层金属层，因此TFT基

板表面就不会平整。参见图2所示，在TFT基板13表面制作金属层15，由于CF基板很薄且存在

自重的原因，相邻的两个支撑柱10之间会形成小塌陷(如图中箭头A所示)。同时，由于金属

层15也是隐藏在黑色矩阵11下面，因此就可能导致某些支撑柱10站在金属层15上，而某些

支撑柱10未站在金属层15上，未站在金属层15上的支撑柱10并未起到支撑作用。而由于中

间间隔了未起到支撑作用的支撑柱10，因此，某些起支撑作用的支撑柱10相距较远，由于重

力的原因会形成大的塌陷(如图中箭头B所示)。小塌陷所引起的液晶层厚度差异较小，不至

于引起显示问题，大的塌陷所引起的液晶层厚度差异较大，会引起暗纹、圆晕等显示问题。

[0005] 因此，亟需一种新型的内嵌式触控液晶显示装置来克服上述缺陷。

发明内容

[0006] 本发明所要解决的技术问题是，提供一种内嵌式触控液晶显示装置，其能够避免

由液晶层厚度不均导致的显示问题。

[0007] 为了解决上述问题，本发明提供一种内嵌式触控液晶显示装置包括一TFT基板、与

所述TFT基相对设置的CF基板，以及设置在所述CF基板和所述TFT基板之间的多个支撑柱，

每一支撑柱自所述CF基板表面向所述TFT基板延伸；其中，所述内嵌式触控液晶显示装置还

包括设置在所述TFT基板上的一图案化的金属层，每一所述支撑柱分别延伸至所述TFT基板

或分别延伸至所述金属层，以支撑所述TFT基板及CF基板。

[0008] 在一实施例中，在所述CF基板朝向所述TFT基板的表面还设置有黑色矩阵，每一支

撑柱设置在所述黑色矩阵表面。

[0009] 在一实施例中，当每一所述支撑柱分别延伸至所述金属层时，所述金属层包括与

所述支撑柱接触的表面及未与所述支撑柱接触的表面。

[0010] 在一实施例中，当每一所述支撑柱分别延伸至所述金属层时，每一所述支撑柱的

高度与金属层的厚度之和与液晶层的厚度相等。
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[0011] 在一实施例中，当每一所述支撑柱分别延伸至所述TFT基板时，每一所述支撑柱的

高度与液晶层的厚度相等。

[0012] 在一实施例中，当每一所述支撑柱分别延伸至所述TFT基板时，所述金属层设置在

相邻的支撑柱之间。

[0013] 在一实施例中，所述内嵌式触控液晶显示装置还包括背光模组，及设置在所述背

光模组上的下偏光片，所述TFT基板设置在所述下偏光片上。

[0014] 在一实施例中，所述内嵌式触控液晶显示装置还包括设置在所述CF基板上的屏蔽

层、设置在所述屏蔽层上的上偏光片，及设置在所述上偏光片上的盖板。

[0015] 本发明的优点在于，所有的支撑柱(PS)均有支撑，并没有空悬的支撑柱，避免液晶

层厚度不均，进而避免由于液晶层厚度不均导致的显示问题。

附图说明

[0016] 图1是传统的液晶显示装置的结构示意图；

[0017] 图2是现有的内嵌式液晶显示装置的结构示意图；

[0018] 图3是本发明内嵌式触控液晶显示装置的第一具体实施方式的结构示意图；

[0019] 图4是本发明内嵌式触控液晶显示装置的第二具体实施方式的结构示意图。

具体实施方式

[0020] 下面结合附图对本发明提供的内嵌式触控液晶显示装置的具体实施方式做详细

说明。

[0021] 参见图3所示，本发明内嵌式触控液晶显示装置的第一具体实施方式包括一TFT基

板30及与所述TFT基板30相对设置的CF基板31。所述TFT基板30及CF基板31为现有的液晶显

示装置的基板，其进一步可以为玻璃基板。

[0022] 在所述CF基板31和所述TFT基板30之间设置有多个支撑柱32，每一支撑柱32自所

述CF基板31表面向所述TFT基板30延伸。在本具体实施方式中，在所述CF基板31朝向所述

TFT基板30的表面还设置有黑色矩阵33，每一支撑柱32设置在所述黑色矩阵33表面。即每一

支撑柱32自所述黑色矩阵33表面向所述TFT基板30延伸。

[0023] 本发明内嵌式触控液晶显示装置还包括设置在所述TFT基板30表面的一图案化的

金属层34。所述图案化指的是所述金属层34不连续设置。所述金属层34为内嵌式触控液晶

显示装置的必要结构，具体设置方式可参见现有的内嵌式触控液晶显示装置的结构。

[0024] 在第一具体实施方式中，每一所述支撑柱32分别延伸至所述TFT基板30。所述支撑

柱32支撑所述TFT基板30及CF基板31，进而在所述TFT基板30与CF基板31之间形成间隙，此

间隙填充液晶形成液晶层35。由于每一所述支撑柱32分别延伸至所述TFT基板30，所有支撑

柱32均能够支撑所述TFT基板30及CF基板31，因此，没有悬空的支撑柱32，不会存在背景技

术所述的大塌陷，进而不会引起液晶层35厚度不均，进而避免暗纹、圆晕等显示问题出现。

在本具体实施方式中，由于所述支撑柱32直接支撑所述TFT基板30及CF基板31，因此，所述

支撑柱32的高度与液晶层35的厚度相等。进一步，所述金属层34设置在相邻的支撑柱32之

间，没有支撑柱32设置在所述金属层34上。

[0025] 进一步，本发明内嵌式触控液晶显示装置还包括如下结构：背光模组37，及设置在
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所述背光模组37上的下偏光片36，所述TFT基板30设置在所述下偏光片36上；设置在所述CF

基板31上的屏蔽层38、设置在所述屏蔽层38上的上偏光片39，及设置在所述上偏光片39上

的盖板40。上述结构均为现有技术，本文不再赘述。

[0026] 本发明内嵌式触控液晶显示装置还具有一第二具体实施方式。参见图4，所述第二

具体实施方式与第一具体实施方式的区别在于，每一所述支撑柱32分别延伸至所述金属层

34，以支撑所述TFT基板30及CF基板31。所述支撑柱32通过与所述金属层34连接，支撑所述

TFT基板30及CF基板31，进而在所述TFT基板30与CF基板31之间形成间隙，此间隙填充液晶

形成液晶层35。由于每一所述支撑柱32分别延伸至所述金属层34，所有支撑柱32均能够支

撑所述TFT基板30及CF基板31，因此，没有悬空的支撑柱32，不会存在背景技术所述的大塌

陷，进而不会引起液晶层35厚度不均，避免暗纹、圆晕等显示问题出现。在本具体实施方式

中，由于每一所述支撑柱32分别延伸至所述金属层34，进而支撑所述TFT基板30及CF基板

31，因此，所述支撑柱32的高度与所述金属层34的厚度之和与液晶层35的厚度相等。进一

步，当每一所述支撑柱32分别延伸至所述金属层34时，所述金属层34包括与所述支撑柱32

接触的表面及未与所述支撑柱32接触的表面。

[0027] 以上所述仅是本发明的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人

员，在不脱离本发明原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为

本发明的保护范围。
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本发明提供一种内嵌式触控液晶显示装置，包括一TFT基板、与所述TFT
基相对设置的CF基板，以及设置在所述CF基板和所述TFT基板之间的多
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的金属层，每一所述支撑柱分别延伸至所述TFT基板或分别延伸至所述
金属层，以支撑所述TFT基板及CF基板。本发明的优点在于，所有的支
撑柱(PS)均有支撑，并没有空悬的支撑柱，避免液晶层厚度不均，进而
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