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본 발명은 컬러 액정표시장치에 관한 것으로 특히, 콜레스테릭 액정 컬러필터(CLC color filter)를 포함하는 투

과형 컬러액정표시장치에 관한 것이다.

본 발명은 컬러필터를 포함하는 액정패널과 백라이트 사이에 우원 피치(right handed pitch)를 가지는 제 1 편광

판과 좌원 피치(left handed pitch)를 가지는 제 2 편광판을 포함하는 제 1 구성과, 제 1 구성에서 액정패널의

내부에 확산판을 더욱 포함하는 제 2 구성과, 제 2 구성에서 확산판의 상부에 보상필름을 더욱 포함하는 제 3 구

성과, 제 1 구성에서 액정패널의 상부에 구성한 위상차 보상필름을 액정패널의 내부에 구성하고, 위상차 보상필

름 상에는 또 다른 선형 편광판을 구성하고, 상기 액정패널과 상부 선형 편광판의 사이에는 확산판을 더욱 포함

하는 제 4 구성의 투과형 컬러 액정표시장치를 제안한다.

전술한 제 1,2,3,4 구성으로 제작된 투과형 컬러 액정표시장치는 고휘도와 광시야각을 구현할 수 있기 때문에 고

품위의 투과형 컬러액정표시장치를 제작할 수 있다.

대 표 도 - 도4
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특허청구의 범위

청구항 1 

선편광판과;

상기 선편광판의 하부에 구성된 위상차 보상필름과;

상기 위상차 필름 하부에 구성되며, 조사된 빛을 확산시키는 기능하는 확산필름과;  

상기 확산필름의 하부에 구성된 제 1 기판과;

상기 제 1 기판의 하부에 구성된 액정층과;

상기 액정층의 하부에 구성된 CLC 컬러필터와;

상기 CLC 컬러필터의 하부에 구성된 제 2 기판과;

상기 제 2 기판의 하부에 구성되고 특정 파장대에 대응하는 우원 또는 좌원 피치를 가지는 제 1 CLC 편광판과;

상기 제 1 CLC 편광판의 하부에 구성되고, 광대역 파장대에 대응하고 상기 제 1 CLC 편광판과 반대 방향의 피치

를 가지도록 구성된 제 2 CLC 편광판과;

상기 제 2 CLC 편광판의 하부에 구성된 백라이트

를 포함하며, 상기 CLC 컬러필터는 적색과 녹색과 청색의 피크 파장대에 대응하는 광을 투과시키고, 상기 제 1

CLC 편광판과 반대 방향의 피치를 가지는 것이 특징인 액정표시장치.

청구항 2 

삭제

청구항 3 

제 1 항에 있어서,

상기 선편광판과 상기 위상차 보상필름의 상부에 구성되고, 상기 위상차 보상필름을 통과한 빛의 위상차값을 보

상하여 시야각을 넓히는 시야각 보상필름을 더욱 포함하는 액정표시장치.

청구항 4 

삭제

청구항 5 

제 1 항에 있어서,

상기 백라이트는 적색과 녹색과 청색에 해당하는 피크 파장대의 빛이 우세한 액정표시장치.

청구항 6 

제 5 항에 있어서,

상기 제 1 CLC 편광판은 상기 백라이트에서 조사된 빛 중 적,녹,청색의 피크 파장대의 우원 또는 좌원 편광을

투과시키는 액정표시장치.

청구항 7 

제 1 항에 있어서,

상기 위상차 필름은 투과되는 빛이 λ/4의 위상 지연값을 가지도록 하는 λ/4필름인 액정표시장치,

청구항 8 

제 1 선편광판과;
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상기 제 1 선편광판의 하부에 구성되고, 빛을 확산하는 기능을 하는 확산필름과;

상기 확산필름의 하부에 구성된 제 1 기판과;

상기 제 1 기판의 하부에 구성된 액정층과;

상기 액정층의 하부에 구성된 제 2 선편광판과;

상기 제 2 선편광판의 하부에 구성되는 위상차 보상필름과;

상기 위상차 보상필름의 하부에 구성된 CLC 컬러필터와;

상기 CLC 컬러필터의 하부에 구성된 제 2 기판과;

상기 제 2 기판의 하부에 구성되고 특정한 파장대에 대응하는 우원 또는 좌원 피치를 가지는 제 1 CLC 편광판

과;

상기 제 1 CLC 편광판의 하부에 구성되고, 광대역 파장대에 대응하고, 상기 제 1 CLC 편광판과 반대방향의 피

치를 가지는 제 2 CLC 편광판;

상기 제 2 CLC 편광판의 하부에 구성된 백라이트

를 포함하는 액정표시장치.

청구항 9 

제 8 항에 있어서,

상기 확산필름과 상기 제 1 선편광판 사이에 구성되고, 상기 위상차 보상필름을 통과한 빛의 위상차값을 보상하

여 시야각을 넓히는 시야각 보상필름을 더욱 포함하는 액정표시장치.

청구항 10 

제 8 항에 있어서,

상기 CLC 컬러필터는 적색과 녹색과 청색의 피크 파장대에 대응하는 광을 투과시키고, 상기 제 1 CLC 편광판과

반대 방향의 피치를 가지는 액정표시장치.

청구항 11 

제 8 항에 있어서,

상기 백라이트는 적색과 녹색과 청색에 해당하는 피크 파장대의 빛이 우세한 액정표시장치.

청구항 12 

제 11 항에 있어서,

상기 제 1 CLC 편광판은 상기 백라이트에서 조사된 빛 중 적,녹,청색의 피크 파장대의 우원 또는 좌원편광을 투

과시키는 액정표시장치.

청구항 13 

제 8 항에 있어서,

상기 위상차 보상필름은 투과되는 빛이 λ/4의 위상 지연값을 가지도록 하는 λ/4필름인 액정표시장치,

명 세 서

발명의 상세한 설명

    발명의 목적

        발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술
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본 발명은 액정표시장치에 관한 것으로 특히, 콜레스테릭 액정 컬러필터(이하 "CLC 컬러필터"라 칭함)와 콜레스<16>

테릭 액정 편광판(이하"CLC 편광판"이라 칭함)을 포함하는 투과형 컬러 액정표시장치에 관한 것이다.

일반적으로, 액정 표시장치의 구동원리는 액정의 광학적 이방성과 분극성질을 이용한다. 상기 액정은 구조가 가<17>

늘고 길기 때문에 분자의 배열에 방향성을 가지고 있으며, 인위적으로 액정에 전기장을 인가하여 분자배열의 방

향을 제어할 수 있다. 

따라서, 상기 액정에 인가되는 전기장의 크기를 임의로 조절하여 액정의 분자배열이 변하게 되면, 액정층을 통<18>

과한 입사된 광의 편광특성이 변하게 되고 이로부터 편광판을 통과한 빛의 양이 조절되어 화상정보를 표현할 수

있다.

현재에는 전술한 바 있는 박막 트랜지스터와 이에 연결된 화소전극이 행렬 방식으로 배열된 능동행렬 액정 표시<19>

장치(Active Matrix LCD : AM-LCD)가 해상도 및 동영상 구현능력이 우수하여 가장 주목받고 있다. 

일반적으로 액정 표시장치를 구성하는 기본적인 부품인 액정 패널의 구조를 살펴보면 다음과 같다.<20>

도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 도시한 도면이다.<21>

도시한 바와 같이, 액정표시장치(11)는 블랙매트릭스(6)와 서브컬러필터(적, 녹, 청)(8)를 포함한 컬러필터(7)<22>

와, 컬러필터 상에 투명한 공통전극(18)이 형성된 상부기판(5)과, 화소영역(P)과 화소영역 상에 형성된 화소전

극(17)과 스위칭소자(T)를 포함한 어레이배선이 형성된 하부기판(22)으로 구성되며, 상기 상부기판(5)과 하부기

판(22) 사이에는 액정(14)이 충진 되어있다.

상기 하부기판(22)은 어레이기판이라고도 하며, 스위칭 소자인 박막트랜지스터(T)가 매트릭스형태(matrix  typ<23>

e)로 위치하고, 이러한 다수의 박막트랜지스터를 교차하여 지나가는 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 형성된

다.

상기 화소영역(P)은 상기 게이트배선(13)과 데이터배선(15)이 교차하여 정의되는 영역이다. 상기 화소영역(P)상<24>

에 형성되는 화소전극(17)은 인듐-틴-옥사이드(indium-tin-oxide : ITO)와 같이 빛의 투과율이 비교적 뛰어난

투명도전성 금속을 사용한다. 

전술한  바와  같이  구성된  액정표시장치(11)의  하부에는  상기  액정표시장치에  빛을  제공하는  백라이트(back<25>

light)(30)가 구성된다.

상술한 능동행렬 액정 표시장치의 동작을 살펴보면, 스위칭 박막 트랜지스터(T)에 신호가 인가되면, 데이터 신<26>

호가 화소전극(17)으로 인가되고, 신호가 인가되지 않는 경우에는 화소전극(17)에 데이터 신호가 인가되지 않는

다.

즉, 상기 액정 표시장치는 광을 스위칭 하는 광변조기의 일종이다.<27>

일반적으로 액정 표시장치(11)는 백라이트(30)에서 방출되는 빛을 이용하는 구조로 되어 있으며, 백라이트(30)<28>

에서 방출된 광이 컬러필터(8)를 투과하여, 화상으로 표현되기 위해서는 다수개의 기능성 박막을 투과해야 하기

때문에 매우 비효율적인 광변조기이다.

상기 기능성 박막에는 백라이트 광의 편광상태를 조절하는 2 장의 선형 편광판(미도시)과, 백라이트 광을 채색<29>

하는 컬러필터(8) 등이 있다. 

그러나, 상기 선형 편광판(미도시)은 백라이트(30)광의 선형성분 즉, 일 방향의 선편광 빛만을 투과시켜 백라이<30>

트(30)에서 방출된 빛의 약 절반 이하의 성분만을 투과시키기 때문에 백라이트(30)를 효율적으로 사용하지 못하

는 단점이 있다. 즉, 휘도가 상당히 떨어지는 문제가 있다.

또한, 일반적으로 액정 표시장치에 사용되는 컬러필터(8)는 흡수형 컬러필터로 상기 컬러필터를 투과할 때에도<31>

백라이트(30)에서 방출되는 광의 손실이 많이 발생하게 된다.

상기와 같이 휘도가 떨어지는 문제점을 해결하기 위해서는 상기 컬러필터의 투과율을 향상시켜야 하며, 이를 위<32>

해서는 상기 컬러필터의 색순도를 낮추어야 하지만, 단순히 색순도를 낮추어서 휘도를 향상시키는 데는 한계가

있다.

상술한 액정 표시장치에서의 휘도의 문제를 해결하기 위해 콜레스테릭 액정의 특성을 이용하여 콜레스테릭 액정<33>

(Cholesteric LC ; CLC)컬러필터를 사용과 콜레스테릭 액정 편광판을 구성한 액정 표시장치가 연구/개발되었다.
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이하, 도 2의 투과형 컬러 액정표시장치를 참조하여, 상기 콜레스테릭 액정 컬러필터와, 콜레스테릭 액정 편광<34>

판에서의 빛의 투과특성을 알아본다.

도 2는 콜레스테릭 액정 컬러필터와 콜레스테릭 액정 편광판을 포함하는 투과형 액정표시장치를 개략적으로 도<35>

시한 단면도이다.

도시한 바와 같이, 종래의 CLC 컬러필터와 CLC 편광판을 포함한 투과형 액정표시장치(50)는 제 1 기판(52)과,<36>

제 1 기판(52)의 상부에는 CLC 컬러필터(54)와 액정층(56)과 제 2 기판(58)이 구성되고, 제 2 기판(58)의 상부

에는 위상차 필름(QWP : λ/4 플레이트)(60)과 선편광판(linear pol.)(62)이 구성된다.

상기 제 1 기판(52)의 하부에는 편광판(64)과 백라이트(66)가 구성된다.<37>

전술한 구성에서, 상기 컬러필터(54)와 편광판(64)으로 사용하는 콜레스테릭 액정은 액정의 배향백터가 나선구<38>

조를 형성하고 있고, 이 나선의 방향이 오른쪽 방향으로 꼬여 있다면 우원편광을 반사하고 나선 방향이 왼쪽 방

향으로 꼬여있다면 좌원편광을 반사하는 특성을 가진다. (즉, 입사한 빛의 편광상태가 나선방향과 같고 브래그

의 반사조건을 만족하는 파장의 빛은 반사한다.)

전술한 종래의 구성에서, 상기 CLC 컬러필터(54)는 나선의 방향이 왼쪽방향으로 꼬인 구조를 하고 있는 콜레스<39>

테릭 액정을 사용하였고, 편광판(64)은 나선방향이 오른 방향으로 꼬인 구조를 하고 있다.

이러한 경우에, CLC 편광판(64)에 도달한 빛은 광대역 파장대의 빛 중 좌원 편광이 투과되고, 좌원 편광은 CLC<40>

컬러필터(54)를 통해 액정층(56)에 도달하게 된다.

이때, CLC 컬러필터(54)는 적색(red)과 녹색(green)과 청색(blue)의 빛을 투과시켜 각 화소마다 적색과 녹색과<41>

청색을 표현하도록 하는데 예를 들어, 적색을 표현하는 화소에는 녹색과 청색파장에 해당하는 피치를 가지는 콜

레스테릭 액정 필름을 구성한다.

이와 같이 하면, 광대역 파장대의 빛 중 녹색과 청색에 해당하는 좌원 편광이 반사되고 상기 적색에 해당하는<42>

좌원편광이 투과되어 관찰된다.

이러한 원리는 녹색과 청색을 표현하려는 화소에도 동일하게 적용한다.<43>

전술한 바와 같이 구성된 투과형 액정표시장치를 통과하는 빛의 편광특성을 이하, 도 3을 참조하여 설명한다.<44>

도 3은 도 2의 액정표시장치를 투과하는 빛의 편광특성을 설명하기 위한 도면이다.<45>

먼저, 백라이트(66)로 부터 조사된 빛은 무질서한 특성을 가지며, 거의 모든 파장대에 해당한다.<46>

상기 빛은 CLC 편광판(64)을 만나면서, 상기 CLC 편광판의 특성(우원편광을 반사하는 특성)에 따라 우원편광 성<47>

분의 파장대에 해당하는 빛은 다시 백라이트(66)로 반사되고, 좌원 편광성분에 해당하는 빛만이 상기 CLC 편광

판(64)을 통과하게 된다.

이때, 상기 백라이트(66)로 반사된 우원 편광성분의 빛은 백라이트(66)에 의해 반사되면서 좌원 편광으로 바뀌<48>

게 되어, 다시 CLC 편광판(64)을 통과하게 된다.

 즉, 원편광 성분의 대부분의 빛은 리사이클링(recycling)되는 과정에서 그 편광성분이 바뀌어 CLC 편광판(64)<49>

을 통과하게 된다.

상기 CLC 편광판(64)을 통과한 광대역 파장대의 빛은 상부의 CLC 컬러필터를 만나면서 R,G,B 중 특정한 피크 파<50>

장대의 좌원 편광을 투과시킨다.(왜냐하면, 적색 화소에는 녹색과 청색의 좌원 편광을 반사하는 콜레스테릭 액

정이 적층된 구성이기 때문에 적색 좌원 편광을 투과시키는 것이 가능하다.)

앞서 언급한 CLC 컬러필터(54)의 구성에 따라 적색을 표시하는 화소에서는 적색의 피크 파장대를 가지는 좌원<51>

편광이 투과될 것이다.

 이때, 상기 CLC 컬러필터(54)에 반사된 빛은 상기 CLC 편광판(64)에 반사되는 과정 중 좌원 편광으로 바뀌어<52>

CLC 컬러필터(54)를 투과하게 된다. 이러한 과정이 반복되면서 주요 피크 파장에 해당하는 대부분의 빛이 소실

되지 않고 CLC 컬러필터(54)를 투과하게 된다.

상기 CLC 컬러필터(54)를 투과한 원편광은 액정층(56)과 위상차필름(60)을 통과하면서 위상지연이 발생하여 상<53>

기 선편광판(62)의 광축과 평행한 선편광으로 바뀌게 되어 외부로 출사하게 된다.
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전술한 바와 같이, 콜레스테릭 액정은 빛을 리사이클링(recycling)하는 특성을 가지고 있으므로 일반적인 선 편<54>

광판과 흡수형 컬러필터를 사용하는 것 보다 빛의 투과율을 높일 수 있어 고휘도를 구현할 수 있는 장점이

있다.

        발명이 이루고자 하는 기술적 과제

그러나, CLC의 특성은 측면으로 입사하는 빛에 대해서는 정면으로 입사하는 빛 보다 짧은 파장을 반사하기 때문<55>

에, 측면으로 출사하는 빛은 정면으로 출사하는 적, 녹, 청색의 빛과는 다르게 보이는 현상이 나타난다.

즉, 색 반전현상이 나타나게 되어 시야각을 좁게 하는 문제가 있다.<56>

본 발명은 전술한 문제를 해결하기 위한 목적으로 안출된 것으로, 액정패널과 백라이트 사이에 특정 파장대의<57>

우원 또는 좌원 편광을 반사하도록 제어된 제 1 콜레스테릭 액정 편광판과 광대역 파장대의 우원 또는 좌원 편

광을 반사하도록 제어된 제 2 콜레스테릭 액정 편광판을 적층하여 구성한다.

이와 같이 하면, 액정패널의 정면으로 빛을 집광하는 특성을 가지게 된다.<58>

반면, 액정패널의 중심으로부터 시야각이 벗어날수록 휘도가 급격히 떨어진다. 이를 해결하기 위해 확산판의 상<59>

부에 보상필름을 포함하는 구성과, 상기 액정패널 내에 위상차필름을 별도의 선편광판을 더욱 포함하는 구성을

제안한다.

따라서, 광시야각과 고 휘도를 구현하는 컬러 액정표시장치를 제작할 수 있게 된다.<60>

    발명의 구성 및 작용

전술한 바와 같은 목적을 달성하기 위한 본 발명에 따른 투과형 컬러 액정표시장치는, 선편광판과; 상기 선편광<61>

판의 하부에 구성된 위상차 보상필름과; 상기 위상차 필름 하부에 구성되며, 조사된 빛을 확산시키는 기능하는

확산필름과; 상기 확산필름의 하부에 구성된 제 1 기판과; 상기 제 1 기판의 하부에 구성된 액정층과; 상기 액

정층의 하부에 구성된 CLC 컬러필터와; 상기 CLC 컬러필터의 하부에 구성된 제 2 기판과; 상기 제 2 기판의 하

부에 구성되고 특정 파장대에 대응하는 우원 또는 좌원 피치를 가지는 제 1 CLC 편광판과; 상기 제 1 CLC 편광

판의 하부에 구성되고, 광대역 파장대에 대응하고 상기 제 1 CLC 편광판과 반대 방향의 피치를 가지도록 구성된

제 2 CLC 편광판과; 상기 제 2 CLC 편광판의 하부에 구성된 백라이트를 포함하며, 상기 CLC 컬러필터는 적색과

녹색과 청색의 피크 파장대에 대응하는 광을 투과시키고, 상기 제 1 CLC 편광판과 반대 방향의 피치를 가지는

것이 특징이다. 

삭제<62>

또한, 상기 선편광판과 상기 위상차 보상필름의 상부에 구성되고, 상기 위상차 보상필름을 통과한 빛의 위상차<63>

값을 보상하여 시야각을 넓히는 시야각 보상필름을 더욱 구성할 수 있다.

삭제<64>

상기 백라이트는 적색과 녹색과 청색에 해당하는 피크 파장대의 빛이 우세한 것을 특징으로 한다.<65>

상기 제 1 CLC 편광판은 상기 백라이트에서 조사된 빛 중 적,녹,청색의 피크 파장대의 우원 또는 좌원 편광을<66>

시키는 것을 특징으로 하며, 상기 위상차 필름은 투과되는 빛이 λ/4의 위상 지연값을 가지도록 하는 λ/4필름

이다.

본 발명의 다른 특징에 따른 투과형 액정표시장치는 제 1 선편광판과; 상기 제 1 선편광판의 하부에 구성되고,<67>

빛을 확산하는 기능을 하는 확산필름과; 상기 확산필름의 하부에 구성된 제 1 기판과; 상기 제 1 기판의 하부에

구성된 액정층과; 상기 액정층의 하부에 구성된 제 2 선편광판과; 상기 제 2 선편광판의 하부에 구성되는 위상

차 보상필름과; 상기 위상차 보상필름의 하부에 구성된 CLC 컬러필터와; 상기 CLC 컬러필터의 하부에 구성된 제

2 기판과; 상기 제 2 기판의 하부에 구성되고 특정한 파장대에 대응하는 우원 또는 좌원 피치를 가지는 제 1
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CLC 편광판과; 상기 제 1 CLC 편광판의 하부에 구성되고, 광대역 파장대에 대응하고, 상기 제 1 CLC 편광판과

반대방향의 피치를 가지는 제 2 CLC 편광판; 상기 제 2 CLC 편광판의 하부에 구성된 백라이트를 포함한다.

상기 확산필름과 상기 제 1 선편광판 사이에 구성되고, 상기 위상차 보상필름을 통과한 빛의 위상차값을 보상하<68>

여 시야각을 넓히는 시야각 보상필름을 더욱 구성할 수 있다.

상기 CLC 컬러필터는 적색과 녹색과 청색의 피크 파장대에 대응하는 광을 투과시키고, 상기 제 1 CLC 편광판과<69>

반대 방향의 피치를 가지는 것을 특징으로 한다.

상기 백라이트는 적색과 녹색과 청색에 해당하는 피크 파장대의 빛이 우세하다.<70>

상기 제 1 CLC 편광판은 상기 백라이트에서 조사된 빛 중 적,녹,청색의 피크 파장대의 우원 또는 좌원편광을 투<71>

과시키는 것을 특징으로 한다.

이하, 첨부한 도면을 참조하여 본 발명에 따른 바람직한 실시예들을 설명한다.<72>

-- 제 1 실시예 --<73>

본 발명의 제 1 실시예는 CLC 컬러필터를 포함한 액정패널과 백라이트 사이에 서로 다른 특성을 가지는 CLC 편<74>

광판을 적층하여 구성하는 것을 특징으로 한다.

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 투과형 액정표시장치를 개략적으로 도시한 단면도이다.<75>

도시한 바와 같이, 본 발명의 제 1 실시예에 따른 투과형 컬러 액정표시장치(100)는 상부 제 1 기판(102)과 하<76>

부 제 2 기판(104)사이에 CLC 컬러필터(106)와 액정층(108)을 구성하고, 상기 제 1 기판(102)의 상부에는 위상

차 필름(QWP)(110)과 선편광판(linear polarizer)(112)을 차례로 구성한다.

상기 제 2 기판(104)의 하부에는 제 1 CLC 편광판(114)과 제 2 CLC 편광판(116)을 구성한다.<77>

상기 제 2 CLC 편광판(116)의 하부에는 백라이트(118)를 구성한다.<78>

상기 백라이트(118)는 적, 녹, 청색에 해당하는 피크 파장대에 대응하는 빛이 우세한 스펙트럼 특성을 가지며,<79>

상기 제 2 CLC 편광판(116)은 광대역 파장대에 대응하는 좌원 또는 우원 피치(Left or Right handed pitch)를

가지도록 구성한다.

상기 제 1 CLC 편광판(114)은 상기 백라이트(118)에서 나오는 적,녹,청색의 피크 파장을 집광 할 수 있도록 가<80>

시광 영역에서 연속적인 피치가 아닌 불연속적인 우원 또는 좌원(Right or Left handed pitch)를 가지도록 구성

한다.

즉, 제 1 CLC 편광판(114)은 두께 방향으로 가시 광선 영역의 모든 파장에 대응하는 피치를 가지도록 피치가 조<81>

절되어 있는 것이 아니라, 특정한 파장에만 대응하도록 콜레스테릭 액정의 피치가 조절되어 있다.

전술한  구성에서,  상기  제  1  CLC  편광판(114)은  제  2  CLC  편광판(118)과  반대  방향의  피치를  가지도록<82>

구성하고, 상기 CLC 컬러필터(106)는 상기 제 1 CLC 편광판(114)과 반대방향의 피치를 가지도록 구성한다.

이하, 도 5를 참조하여, 상기 백라이트와 제 1 CLC 편광판과 제 2 CLC 편광판의 스펙트럼 특성을 알아 본다<83>

도 5는 상기 제 1 콜레스테릭 액정 편광판과 제 2 콜레스테릭 액정 편광판과 백라이트의 스펙트럼특성을 도시한<84>

도면이다.

도시한 바와 같이, 백라이트(118)는 적, 녹, 청색의 피크 파장대(λR,λG,λB)에 해당하는 빛이 우세한 스펙트럼<85>

특성을 가진다. 즉 모든 파장대의 빛을 조사하기는 하나 특히 적, 녹, 청색의 피크 파장대에 해당하는 빛이 우

세하다.

상기 백라이트(118)의 상부에 구성된 제 2 CLC 편광판(116)은 광대역 파장대의 좌원 피치를 가지도록 구성한 것<86>

이며, 이는 백라이트(118)에서 조사된 광대역 파장대의 빛 중 좌원 편광 성분만 반사하는 특성을 가진다.

따라서, 백라이트(118)에서 조사된 빛 중 약 50%를 반사하는 특성을 가진다.<87>

그러나, 상기 반사된 좌원 편광 또한 제 2 CLC 편광판(116)과 백라이트(118) 사이에서 리사이클링이 진행되는<88>

동안 우원 편광으로 편광성분이 바뀌어 제 2 CLC편광판(116)을 통과하게 된다.
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상기 제 2 CLC 편광판(116)의 상부에 구성된 제 1 CLC 편광판(114)은 상기 백라이트(118)에서 조사되는 빛 중<89>

적, 녹, 청색의 피크 파장대를 제외한 나머지 파장대에 대응하는 우원피치를 가지도록 구성한다.

즉, 상기 백라이트(118)의 스펙트럼 특성에서 왼쪽으로 이동한 단파장대에 대응하는 우원 피치를 반사하도록 구<90>

성된다.

그런데, 상기 제 1 CLC 편광판(114)의 측면으로 입사하는 우원 편광 중 짧은 파장대의 우원 편광(150)은 반사되<91>

어 다시 백라트(118)와 제 2 CLC 편광판(116) 사이에서 리사이클링 과정을 겪으면서 상기 제 1 CLC 편광판(11

4)의 전면으로 나오게 된다.

따라서, 전술한 바와 같은 광학특성을 가지는 CLC 편광판을 사용하게 되면, 백라이트(118)에서 조사된 적, 녹,<92>

청색의 파장대에 해당하는 빛을 정면으로 집광하는 효과가 있으므로 기존에 비해 높은 휘도를 얻을 수 있는 장

점이 있다.

이때, 상기 제 1 및 제 2 CLC 편광판은 피치의 방향이 고정되어 있는 것이 아니고 서로 반대방향이면 된다.<93>

전술한 바와 같은 특성을 가지는 제 1 CLC 편광판과 제 2 CLC 편광판을 포함는 액정표시장치의 광학 특성을 이<94>

하, 도 6을 통해 설명한다. 

도 6는 도 4의 액정표시장치를 통과하는 빛의 편광특성을 알아본다.<95>

도시한 바와 같이, 백라이트(118)에서 나온 적, 녹, 청색의 피크 파장대의 빛은 좌원 피치를 가지는 제 2 CLC<96>

편광판(116)을 만나면서, 좌원 편광은 반사되고 우원 편광에 해당하는 빛이 투과된다.

이때, 상기 반사된 좌원 편광은 제 2 CLC 편광판(116)과 백라이트(118)사이에서 리사이클링이 진행되면서 우원<97>

편광으로 편광성분이 바뀌어 제 2 CLC 편광판(116)을 통과하게 된다.

상기 제 2 CLC 편광판(116)을 통과한 우원 편광 중 적색과 녹색과 청색의 피크 파장에 해당하는 우원 편광이 상<98>

기 제 1 CLC 편광판(114)을 통과하게 된다.

 이때, CLC 편광판은 측면으로 짧은 파장대의 빛을 반사하는 특성이 있기 때문에 상기 백라이트와 제 2 CLC 평<99>

광판(116)을 통과한 우원 편광은 대부분 제 1 CLC 편광판(114)의 정면으로 집광 된다. 

제 1 CLC 편광판(114)을 통과한 적, 녹, 청색 피크 파장대의 빛은 상부 CLC 컬러필터(106)와 상부 액정층(108)<100>

과 위상차 필름(110)을 통과하면서 상부 선편광판(112)의 광축과 평행한 성분의 선편광으로 변하여 선편광판

(112)을 통과하게 된다.

전술한 바와 같은 구성은 특정 파장대의 우원 편광만을 반사시키는 제 1 CLC 편광판(114)과, 광대역 파장대의<101>

빛 중 좌원 편광판을 반사시키는 제 2 CLC 편광판(116)을 적층하여 구성함으로서 적, 녹, 청색의 피크 파장대에

해당하는 빛을 정면으로 집광 할 수 있기 때문에 액정패널의 주변 영역으로는 거의 출사되는 빛의 양이 미비하

다.

따라서, 종래와는 달리 가운데 영역과 주변 영역이 다르게 보이는 현상이 발생하지 않는다.<102>

반면, 액정패널의 중심으로부터 시야각이 벗어날수록 휘도가 급격히 떨어지는 문제가 있으므로 이를 개선하기<103>

위한 구성을 이하, 실시예 2 내지 실시예 4를 통해 설명한다.

-- 제 2 실시예 --<104>

본 발명의 제 2 실시예는 상기 제 1 실시예의 액정표시장치에 확산판(diffuser)을 더욱 구성하는 것을 특징으로<105>

한다.

도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 투과형 액정표시장치를 개략적으로 도시한 단면도이다. <106>

본 발명의 제 2 실시예에 따른 투과형 액정표시장치(200)는 상부 제 1 기판(202)과 하부 제 2 기판(204)사이에<107>

CLC  컬러필터(206)와 액정층(208)을 구성하고,  상기 제 1  기판(202)의 상부에는 확산판(210)과 위상차 필름

(QWP)(212)과 선편광판(214)을 차례로 구성한다.

상기 제 2 기판(204)의 하부에는 우원 피치(Right handed pitch)를 가지는 제 1 CLC 편광판(216)과 좌원 피치<108>

(Left handed pitch)를 가지는 제 2 CLC 편광판(218)을 구성한다.
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상기 제 1 CLC 편광판(216)은 상기 백라이트에서 나오는 적,녹,청색의 피크 파장을 집광 할 수 있도록 가시광<109>

영역에서 연속적인 피치가 아닌 불연속적인 우원 피치(Right handed pitch)를 가지도록 구성하고, 상기 제 2

CLC 편광판(218)은 광대역 파장에 대응하는 연속적인 피치를 가지도록 구성한다.

즉, 제 1 CLC 편광판은 두께 방향으로 가시 광선 영역의 모든 파장에 대응하는 피치를 가지도록 피치가 조절되<110>

어 있는 것이 아니라, 특정한 파장에만 대응하도록 콜레스테릭 액정의 피치가 조절되어 있다.(상기 제 1 및 제

2 CLC 편광판의 피치는 서로 반대이면 된다. 단, 상기 CLC 컬러필터는 상기 제 2 CLC 편광판과 반대방향의 피치

를 가지도록 구성한다.)

상기 제 2 CLC 편광판(218)의 하부에는 백라이트(220)를 구성한다. <111>

전술한 바와 같은 구성은 상기 제 1 실시예의 액정패널에서 시야각을 확보할 수 있는 구성이다.<112>

즉, 상기 제 1 CLC편광판(216)과 제 2 CLC 편광판(218)을 통해 액정층(208)의 정면으로 집광된 빛이 상기 확산<113>

판(210)을 통해 다시 분산되는 형태이기 때문에 광 시야각을 확보할 수 있다.

이때, 상기 확산판(210)은 홀로그램 환산판을 사용할 수도 있고 일반적으로 상기 백라이트에 포함되는 형태의<114>

확산판이어도 가능하다.

또한, 상기 확산판(210)은 셀 안쪽에 구성할 수도 있고 셀의 바깥쪽에 구성할 수 도 있다. <115>

즉, 화질의 특성에 따라서 액정패널이 안과 밖 어느 쪽에도 존재할 수 있다.<116>

이하, 제 3 실시예는 상기 제 2 실시예의 구성을 좀더 보완한 구성을 제안한다.<117>

-- 제 3 실시예 --<118>

본 발명의 제 3 실시예는 전술한 제 2 실시예의 구성에서, 상기 확산판의 상부에 시야각 보상필름을 더욱 구성<119>

하는 것이다.

도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 투과형 액정표시장치의 단면 구성을 개략적으로 도시한 단면도이다.<120>

도시한 바와 같이, 투과형 액정표시장치(300)는 상부 제 1 기판(302)과 하부 제 2 기판(304)사이에 CLC 컬러필<121>

터(306)와 액정층(308)을 구성하고, 상기 제 1 기판(302)의 상부에는 확산판(310)과 위상차 필름(QWP)(312)과

시야각 보상필름(314)과 상부 제 1 편광(316)을 차례로 구성한다.

상기 제 2 기판(304)의 하부에는 우원 피치(Right handed pitch)를 가지는 제 1 CLC 편광판(318)과 좌원 피치<122>

(Left handed pitch)를 가지는 제 2 CLC 편광판(320)을 구성한다.

상기 제 1 CLC 편광판(318)은 상기 백라이트에서 나오는 적,녹,청색의 피크 파장을 집광 할 수 있도록 가시광<123>

영역에서 연속적인 피치가 아닌 불연속적인 우원 피치(Right handed pitch)를 가지도록 구성하고, 상기 제 2

CLC 편광판(320)은 광대역 파장에 대응하는 연속적인 피치를 가지도록 구성한다.

즉, 제 1 CLC 편광판(318)은 두께 방향으로 가시 광선 영역의 모든 파장에 대응하는 피치를 가지도록 피치가 조<124>

절되어 있는 것이 아니라, 특정한 파장에만 대응하도록 콜레스테릭 액정의 피치가 조절되어 있다.(상기 제 1 및

제 2 CLC 편광판의 피치는 서로 반대이면 된다. 단, 상기 CLC 컬러필터는 상기 제 2 CLC 편광판과 반대방향의

피치를 가지도록 구성한다.)

상기 제 2 CLC 편광판(320)의 하부에는 백라이트(322)를 구성한다.  <125>

전술한 구성은 상기 제 1 CLC 편광판(318)과 제 2 CLC 편광판(320)을 통해 액정층(308)의 정면으로 출사한 빛이<126>

상기 확산판(310)에 의해 확산될 때 주변으로 확산되어 나온 빛은 위상차 필름(312)을 거치면서 정면으로 진행

하는 빛과 다른 위상지연을 느끼게 된다.

이는 측면에서 컨트라스트(contrast) 저하를 유발하게 된다.<127>

이를 해결하기 위해 전술한 시야각 보상필름(314)을 구성하게 되면, 상기 위상차 필름(312)에서의 위상차값을<128>

보상해 줄 수 있다.

따라서, 액정패널의 정면과 주변에서의 색차를 보상할 수 있으므로 시야각을 더 넓힐 수 있게 된다.<129>
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이하, 제 4 실시예는 상기 액정과 제 1 CLC 편광판 사이에 보상필름과 별도의 편광판을 더욱 구성하는 것을 특<130>

징으로 한다.

-- 제 4 실시예 --<131>

도 9는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 도시한 도단면도이다.<132>

도시한 바와 같이, 투과형 액정표시장치(400)는 상부 제 1 기판(402)과 하부 제 2 기판(406)사이에 CLC 컬러필<133>

터(408)와 위상차 필름(QWP)(410)과 제 1 선 편광판(412)과 액정층(416)을 구성하다.

상기 제 1 기판(402)의 상부에는 확산판(418)과 제 2 선편광판(420)을 구성한다.<134>

상기 제 2 기판(406)의 하부에는 우원 피치(Right handed pitch)를 가지는 제 1 CLC 편광판(422)과 좌원 피치<135>

(Left handed pitch)를 가지는 제 2 CLC 편광판(424)을 구성한다.

상기 제 2 CLC 편광판(424)의 하부에는 백라이트(426)를 구성한다.  <136>

전술한  구성에서,  상기  액정층(416)과  CLC  컬러필터(408)  사이에  보상필름(410)과  편광판(412)을  구성하게<137>

되면, 실시예 3과 비교하여 확산판 상부에 위상차 보상필름을 구성하지 않기 때문에 시야각을 더욱 확보 할 수

있는 구성이다.

이하, 도 10를 참조하여 도 9의 액정표시장치의 광학 특성을 설명한다.<138>

도 10은 도 9에 도시한 액정표시장치를 통과하는 빛의 광학특성을 설명하기 위한 도면이다. <139>

도시한 바와 같이, 백라이트(426)로부터 나온 산란광 중 좌원 편광은 상기 제 2 CLC 편광판(424)에 반사되는 반<140>

면 우원 원편광을 포함하는 나머지 성분의 광은 제 2 CLC 편광판(424)을 통과하게 된다.

이때, 상기 반사된 좌원 편광은 제 2 CLC 편광판(424)과 백라이트(426)사이에서 리사이클링(recycling)이 진행<141>

되는 동안 편광특성이 우원 편광으로 바뀌게 되어 제 2 CLC 편광판(424)을 통과하게 된다.

상기 제 2 CLC 편광판(424)을 통과한 우원 편광은 앞서 설명한 특징에 따라 제 1 CLC 편광판(422)을 통과하게<142>

되는데, 상기 제 2 CLC 편광판(424)을 통과한 우원 편광 중 짧은 파장대에 해당하는 빛은 제 1 CLC 편광판(42

2)의 측면에서 일단 반사되는 과정을 겪게 되고, 리사이클링 과정을 겪으면서 제 1 CLC 편광판(422)의 정면으로

나오게 된다.

상기 제 1 CLC 편광판(422)을 통과한 우원 편광은 상기 CLC 컬러필터(408)를 통과하게 되고 연속하여, 위상차<143>

필름(410)을 통과하면서 상부에 구성된 제 1 편광판(412)의 광축과 평행한 성분의 선편광이 되어 제 1 편광판

(412)을 통과하게 된다.

상기 제 1 선 편광판(412)을 통과한 빛은 액정층(416)과 확산판(418)과 제 2 선 편광판(420)을 통과하여 외부로<144>

출사하게 된다.

전술한 구성에서 상기 확산판(418)의 상부에 시야각 보상필름을 더욱 구성할 수 있다.<145>

    발명의 효과

본 발명에 따른 투과형 액정표시장치는 첫째, 백라이트와 액정패널 사이에 적,녹,청색의 피크 파장대에 대응하<146>

는 피치를 가지는 제 1 CLC편광판과 제 2 CLC편광판을 구성하여 뛰어난 집광효과를 얻을 수 있다.

둘째, 액정패널의 정면과 주변의 색감의 차이를 줄여 고화질의 투과형 액정표시장치를 제작할 수 있는 효과가<147>

있다.

도면의 간단한 설명

도 1은 일반적인 액정표시장치를 개략적으로 도시한 도면이고,<1>

도 2는 종래의 콜레스테릭 액정 컬러필터를 포함하는 액정표시장치를 개략적으로 도시한 단면도이고,<2>
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도 3은 도 2의 액정표시장치를 통과하는 빛의 편광특성을 설명하기 위한 도면이고,<3>

도 4는 본 발명의 제 1 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 도시한 단면도이고,<4>

도 5는 도 4의 제 1 콜레스테릭 액정 편광판과 제 2 콜레스테릭 액정 편광판과 백라이트의 스펙트럼특성을 도시<5>

한 도면이고,

도 6는 도 4의 액정표시장치를 통과하는 빛의 편광특성을 설명하기 위한 도면이고,<6>

도 7은 본 발명의 제 2 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 도시한 단면도이고,<7>

도 8은 본 발명의 제 3 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 도시한 단면도이고,<8>

도 9는 본 발명의 제 4 실시예에 따른 액정표시장치를 개략적으로 도시한 단면도이고,<9>

도 10은 도 9의 액정표시장치를 통과하는 빛의 편광특성을 설명하기 위한 도면이다.<10>

<도면의 주요부분에 대한 간단한 설명><11>

102 : 상부 기판                104 : 하부 기판<12>

106 : CLC 컬러필터             108 : 액정층<13>

110 : 위상차 필름              112 : 선편광판,<14>

114 : 제 1 CLC 편광판          116 : 제 2 CLC 편광판<15>

도면

    도면1
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    도면2

    도면3

    도면4
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    도면5

    도면6
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    도면7

    도면8

    도면9

- 14 -

등록특허 10-0883986



    도면10
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摘要(译)

彩色液晶显示器本发明涉及一种彩色液晶显示器，更具体地说，涉及一
种包括胆甾型液晶彩色滤光片（CLC彩色滤光片）的透射彩色液晶显示
器。 本发明是在第一配置与在第一配置和具有滤色器的第一偏振板和逆
时针方向具有液晶面板和背光源，包括之间的右圆节距（右手间距）圆
节距（左手间距）第二偏振板并且，第三结构还包括在第二结构中的扩
散板顶部上的补偿膜和第三结构，第三结构包括在第二结构中的扩散板
顶部上的补偿膜，在液晶面板内部构成液晶面板，在延迟补偿膜上形成
另一个线性偏振器，并且在液晶面板和上部线性偏振器之间进一步插入
漫射板。 在权利要求1，2，3的上述结构所产生的透射型彩色液晶，4显
示装置能产生高亮度的高画质透射型彩色液晶显示装置，并且能够实现
宽的视角。
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